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INFORME DE PRUEBAS

FECHA DE RECEPCION | DESCRIPCION DE LA MUESTRA

08/05/2020 Mascarillas doble capa reutilizables de algoddén
; 100% tratado, con hidrofugante y actibacteriano.

FECHA DE ENSAYOS

ENSAYOS REALIZADOS

HECHA DA INICIO e Determinacion in vitro de la eficacia de filtracion

09/05/2020 bacteriana.

e Determinacién de la respirabilidad
(Presion Diferencial).

FECHA FINALIZACION
12/05/2020

1/6



N° C-11385.

CENTRO DE INVESTIGACION ¥ :
ASEORAMIENTO PARA LA LIMPIEZA, S.L.

/
y
|
/
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Efectuados sobre la mascarilla:
MASCARILLA COMPUESfA DE TEJIDO DD8089.

Sobre los requisitos determinados en Iaj.v""horma UNE-EN 14683:2019 + AC:2019
de mascarillas Quirurgicas puntos 5.2.2 y 5.2.3 para los tipos |, Il.

Obteniendose los siguientes resultados:

Puntos -
Requerimien ; / Tipo
de la Tipo 1
to II
norma |
Eficacia de
filtracion
5. 252 >95 >98
bacteriana j
BFE)(%)
Respirabilidad "
52538 (Presion >40 >40
diferencial)
(Pa/cm?)
Normativa /N° certificado | Descripcién Conclusién

| UNE-EN 065: 2
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da para el ensayo:
le 6 impactos.
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CENTRO DE INVESTIGACION Y
ASEORAMIENTO PARA LA LIMPIEZA, S.L.

Suspension bacteriana (inoculo):

4,9 *

10 ufc/ml

Condiciones de la incubacion:
48 horas a 36 + 22C

N° C-11385.

RESULTADOS CONTROL
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Recuento
(ufc/placa) | (ufc/placa) | (ufc/placa) | (ufc/placa) | (ufe/placa) | (ufc/placa) | total
Control
Positivo 83 96 125 141 163 127 735
Control
Negativo 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADOS DE LA MUESTRA DE ENSAYO
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Recuento
(ufc/placa) | (ufc/placa) | (ufc/placa) | (ufc/placa) | (ufc/placa) | (ufc/placa) | total
1 9 il 15 16 22 7 80
2 3 10 17 8 23 9 70
3 3 9 15 9 21 6 63
4 2 7 6 10 16 5 46
5 4 i 9 6 10 0 36
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INFORMACION DE LOS TEST
DETERMINACION DE LA RESPIRABILIDAD (PRESION DIFERENCIAL)

Seglin Norma:
UNE-EN 14683:2019+AC:2019.

Muestra de ensayo:
Mascarillas tejido DD809.

N2 de muestras de ensayo:
5)

Medida de la muestra de ensayo:
5cm?

Tamafo del area sometida a ensayo:
Circular, 2.5 cm de diametro.

Condiciones ambientales para el ensayo:
T2 22 °C Hr 30%

Caudal del aire:
8+0.2 L/min.

Metodologia:

N°¢ C-11385.

Se toma medidas de la diferencia de presidén necesaria para pasar aire a través
de un drea medida a un caudal constante de aire, con la intencién de medir Ia
presion de intercambio de aire del material de la mascarilla.

Muestra de ensayo Pa Pa/cm?
il 167,6 35
2 155,8 37
3 169,1 36
4 166,2 34
5 168,5 38
36
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